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日 期： 2018 年 07 月 27 日

綠丘實業有限公司

台中市烏日區溪南路一段 506 巷 53 號

以下測試樣品係由顧客所提供及確認:

產品名稱: AA 紙箱 內徑 1050x840x635 m/m

產品型號: 3.5/4T 紙箱

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下:

測試需求: 抗壓測試

測試方法: a. 將樣品放置於測試平台上。

b. 施予一垂直向下力量於樣品上方，直到樣品變形或達到測試設備極限值，並記錄最大

測試讀值。

備註: 測試速率: 13 mm/min. ，上下承壓板面積: 1800 mm * 1200 mm。

測試結果:

樣品 結果 (kgf) 觀察

AA 紙箱 內徑

1050x840x635 m/m
1632.9 照片 “D”

收樣日期: 2018 年 07 月 18 日

測試日期: 2018 年 07 月 19 日 ~ 2018 年 07 月 26 日

--- 下一頁 ---

測試場地: 40755 台中市台中工業區 14 路 9 號

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

李建儒

副主任
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照片 “A” 樣品外觀 照片 “B” 樣品外觀

照片 “C” 抗壓測試 照片 “D” 樣品外觀 – 測試後
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